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Institut far Baustoffprifung, Bauzustandsanalyse

und Bausanierungsplanung Anhalt GmbH

IBA
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Institut flr Baustoffpriifung, Bauzustandsanalyse

IBA GmbH e
Mohsstralls 21 Bericht: E-64/03
06846 Dessau Anlage: 238 5‘{'
Tel. 0340 611818; Fax 0340 611819
Profungsnummer: E026
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Enthahmestelie: RKS 3
Tiefe: 1,8-25m
2.BA Ostrandstralle BRIl Sk W
Art dar Entnahmea: gestért
Bearbaiter: Gray (r‘-?"/ P —— Probe entnommen am: 20 03 2003
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'BA Institut fir Baustoffprifung, Bauzustandsanalyse
und Bausanierungsplanung Anhalt GmbH

IBA GnbH R
Nohastafie 53 Bericht: E-64/03 0
06846 Dessau Anlage: 2.3.7 {’t
Tel. 0340 611818; Fax 0340 611818 i
Prifungsnummer:
Zustandsgrenzen nachDIN 18 122 Eomahimostilio: RIS S
Tiefe: 3.3-38m
2.BA Ostrandstrale Bodiiait Akt
Art der Entnahme: ungestrt
Bearbeiter: Grey g‘/‘::'/ Datum: 01.04.2003 Probe entnommen am. 20.03.2003
_|: .
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IBA

Institut for Baustoffprufung, Bauzustandsanalyse
L_;_nd Bausanierungsplanung Anhalt GmbH

IBA GmbH Dessau

Institut fiar
Bausteffprifung
Bauzustandsanalyse Anlage: 238 Jw—
Bausanierungsplanung Bericht: E-84/0%/(f
Anhalt GmbH
Glithverlust nach DIN 18128
Nr. E028
2. BA Ostrandstralie Entnahmestelle: RKS 3
Baugrundgutachten Tiefe: 1,8-25m
Bodenart: Auelehm
Bearbeiter: H. Bohnke Art der Entnahme: ungestort
Probe entnommen am: 20.03.03

; : (-
Datum: 01.04.2003 1./1- ?ﬁy"

Behalter Nr. 1 2 3
Masse der getrockneten Probe mit Behalter md+mb g 83,52 | 52,31 | 80,18
Masse der gegliihten Probe mit Behalter mgl+mb g 81,66 | 80,47 | 78,29
Masse des Behallers mb ] 4245 | 41,66 | 41,58
Massenverlust (md+mb)-(mgl+mb) dmagl 4] 1,87 1.84 1.89
Trockenmasse des Bodens vor dem Gluhen md g 41,07 | 40,65 | 38,60
Glihverlust Vgl=dmgl/imd val % 4,55% | 4,54% | 4,80%
Glohverlust Mittelwert Vol % 4 66%




IBA Institut fir Baustoffprafung, Bauzustandsanalyse
und Bausaniecrungsplanung Anhalt GmbH

IBA GmbH Dessau

Institut fiir

Baustoffprifung

Bauzustandsanalyse Anlage: 2.3.9 —
Bausanierungsplanung Bericht: E-64/0 Zf-
Anhalt GmbH

Glihverlust nach DIN 18128

Mr. ED26
2. BA Ostrandstralie Entnahmestelle: RKS 6
Baugrundgutachten Tiefe: 3,3-38m
Bodenart: UL
Bearbeiter: H. Bohnke .| 2 Art der Entnahme: ungestort
Datum: 01.04.2003 = A, L ,gr’ Probe entnommen am: ~ 20.03.03
5 f
Behalter Nr. 1 2 3
Masse der getrockneten Probe mit Behaller md+mb a 78,55 | 81,57 | 8342
Masse der geglOhten Probe mit Behalter mgl+mb q 76,24 | 79,31 | 8069
Masse des Behillers mb o] 41,56 | 4524 | 42,11
Massenverlust (md+mb}-(mgl+mb) dmagl 5] 2. 2,26 272
Trockenmasse des Bodens vor dem Glihen md g 36,99 | 36,34 | 41,31
Glithverlust Vgl=dmgl/md Vgl Yo 6,24% | 6,22% | 6,59%
Glithverlust Mittelwert Val ) 6,35%




